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Additive Technologies (Fabrication by layers)

Аддитивные технологии
(изготовление по слоям)

установка модели в 
виртуальном пространстве 
машины

направление производства

производство модели для 
создания последовательных 
слоев 

Физическая модель 
(конечное качество очень 
сильно зависит от 
толщины слоев полученная модель
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• Additive technologies have been used for 30 years now for rapide prototyping purposes

• Today we can consider some of them for manufacturing

• This is a real breakthrough that allow complex shapes, net shape manufacturing…

• This creates a new design paradigm
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AM vs 3D Printing
Main objectives of 3D printing: Obtain a physical model of a part from a 

CAD model without any shape limitation
– Rapidely
– Cheap
– With no specific tooling

Основные цели 3D-печати: получить физическую модель детали из 
CAD-модели без ограничения формы

– Быстро
– Дешево
– Без специальной оснастки

Main objective of additive manufacturing: produce parts that cannot be
manufactured with another technology

– Reduce waste
– Better performance
– New materials

Основная цель аддитивного производства: производить детали, 
которые нельзя изготовить с использованием другой технологии

– Сократить отходы
– Лучшая производительность
– Новые материалы
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Classifications (Классификация)

Physical Principal –

Физический принцип

Polymerisation

- полимеризация

Bounding

- сварка

Fusion
- расплав

cutting+bounding

– обработка резанием 

Extrusion

- экструзия

Culture

- культура

Material - Материал

Polymer resin –
полимерная смола

Thermoplastic -
термопластик

Plaster-
гипс

Sand –
песок

Wood -
дерево

Metal-
металл

Bio / edibale –
био/съедобное

Living mater

– живая материя

Ceramic –
керамика

Energy - Энергия

Laser

- лазер

UV

Thermal

- термо

Chemical

- химическая

Mecanical

- механическая

Electron beam

– электронный луч

Raw Phase –

Исходная фаза

Filament -
волокно

Poudre

- порошок

Liquid

-жидкость

Solid board

- картон

Gell

- глина

Layer generation

– Генерация 

слоев

Contours

- контуры

Hatching

- штриховка

Surface -
поверхность

Jetting

- струйное
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Source: https://www.additively.com

Материалы

Керамика

Металл

Песок

Пластик

Воск

Части, производимые 

полимеризацией

Технологии

Части, производимые 

смешиванием

Части, производимые 

плавкой

Ниже

Мягче

Выше Ниже

Выше

Грубее

Прототипы/косвенные процессы Применение Функциональные части

Долговечность

Детальность

Финальная поверхноть
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Binder Jetting (Разбрызгивание связующего вещества)
Poudre Bounding Chemical surfacePlaster

(Sources Z-Corporation)

порошок гипс смешивание химическая поверхность

Process sequences: Последовательности процессов

– Deposition of plaster and polymer layers
Отложение штукатурных и полимерных 
слоев

– Cleaning Очищение
– Post processing (reinforcment with additional

impregnation) Пост-обработка (усиление с 
дополнительной пропиткой)

Quality: Качество
– Precision (0,1mm) Точность (0,1 мм)
– Details (0,2mm) Детальность (0,2 мм)
– No support Без поддержки
– Good resistance depending on thickness

Хорошая устойчивость в зависимости от 
толщины

– Full Color Полноцветный
– Surface finish Чистота поверхности
– Pas de parois très minces (2 à 3mm) Нет тонких 

стенок (2 3 мм)
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Binder Jetting (Разбрызгивание связующего вещества)
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Binder Jetting (Разбрызгивание связующего вещества)
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Fused deposition model: FDM (модель, выполненная
методом наплавления)

Filament

- волокно

Fusion -

расплав

Thermal -

термо

Hatching -

штриховка

Thremoplastic –

термопластик

Process sequences:Последовательности 
процессов

– Contour building Контурное 
строительство

– Surface filling Поверхностное 
наполнение

– Support manufacturing Поддержка
производства

– Support removal Удаление 
поддержки

Quality: Качество
– Precision (0,2mm) Точность (0,2 мм)
– Detauls f(filament) (0,3mm) Детали f

(нить) (0,3 мм)
– Good mecanical resistance Хорошая 

механическая прочность
– Filling strategies Стратегии 

наполнения
– Costless Ничего не стоящий
– Poor surface finish Плохая 

поверхность
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FDM open architecture: RepRap (Открытая архитектура FDM)
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FDM : supports (FDM: опоры)
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Stereolithography (Стереолитография)

[http://www.grostracteurspassion.com]

Liquide polimerisation Laser hatchingResin

Process sequences: Последовательность процесса
– Contour Контур
– Surfaces hatching

Поверхности штриховки
– Support manufcturing

Поддержка производства
– Post curing Дополнительное 

отверждение

Quality: Качество

– Precision (0,1mm) Точность 
(0,1 мм)

– Small details (0,6mm)
Небольшие детали (0,6 мм)

– Thin walls Тонкие стены
– Vieillissement à la lumière

Старение на свету

жидкость смола полимеризация лазер штриховка



14 Moscow – Vladimir Workshop, 14-19 November 2016

Stereolithography (Стереолитография)

10mm

210mm

Copyright © GAGGIONE
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Digital Light Processing (DLP) (Цифровая обработка света (DLP))

(Source : envisionTEC)

Liquid resin

photosensible

Solidified material

Supports

glass

Beamer

стекло

Жидкостная 
светочувствите
льная смола

Твердотельный 

материал

Кронштейн

перегонная машина

– Préparation des supports (logiciel) Подготовка 
носителя (программное обеспечение)

– Flashage couche par couche Слой за слоем 
– Extraction des supports Извлечение опор
– Nettoyage Уборка

Qualités : Качество

– Très bonne finition Очень хорошая отделка
– Précision (0,2mm) Точность (0,2 мм)
– Détails très fins (0,05mm) Очень мелкие детали (0,05 мм)
– Parois minces (1mm) Тонкие стены (1 мм)
– Bonne résilience Хорошая устойчивость
– Durcissement progressif à la lumière Прогрессивное 

упрочнение света
– Moins bon côté supports Менее хорошие боковые опоры

Opérations requises : Необходимые 
операции

Liquid polymerisation UV surfacepolymer

жидкость полимер полимеризация поверхность
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DLP

Plate

Resin

Parts

Supports

части

опора

смола

панель
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Polyjet (Технология Polyjet)

Liquide polymerisation UV jettingPolymer Resin

http://www.stratasys.com

Process sequence: Последовательность процесса
– Preparation of supports (software)

Подготовка носителей (программного 
обеспечения)

– Photopolymer jetting Фотополимерная 
струйка

– Supports Extraction Поддерживает 
извлечение

– Cleaning Очищение
Quality: Качество

– Very good surface finish Очень хорошая 
отделка поверхности

– Precision (0,1mm) Точность (0,1 мм)
– Very thin details (0,05mm) Очень тонкие 

детали (0,05 мм)
– Thin walls (1mm) Тонкие стены (1 мм)
– Multi material multi-color Различные 

материалы и цвета
– Variable flexibility/color Возможная 

гибкость/цвет

жидкость полимерная смола полимеризация струйное перфорирование
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Selective Laser Sintering: SLS

Poudre fusion Laser Hatching

Plastic

Sand

Métal

Bounding if req

(Source Phenix Systems)

порошок

пластик, песок, металл, смесь, если треб.

расплав лазер

штриховка

Process sequence:Последовательность 
процесса

– Layer manufacturing Производство 
слоев

– Cleaning Очистка
– Surface finish Чистота поверхности

Quality : Качества
– Precision (0,2mm)

Точность (0,2 мм)
– Details (0,1mm) Детали (0,1 мм)
– Thin walls Тонкие стены
– Surface granularity Зернистость поверхности
– Varied material (metal, plastic, ceramic, …) Разнообразный 

материал (металл, пластик, керамика, ...)
– Poudre métal : imprégnation bronze possible Порошковые 

металлы: возможно изготовление бронзы
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SLS

http://www.kinzoku.co.jp

http://directmetallasersintering.blogspot.fr

http://vortexspace.org

(Source CLFA Fraunofer ILT)

http://www.axisproto.com :

DMLS acier inox

http://www.axisproto.com/
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Fusion of metallic powder (Сплав металлических порошков)

- Laser Beam: Лазерный луч
- Direct Metal Laser Sintering (DMLS)

Прямое металлическое лазерное
спекание

- Selective Laser Melting (SLM)
Селективное лазерное плавление

- Electron Beam: Электронный луч
- Electron Beam Melting (EBM)

Расплавление электронным
лучом

Powder fusion hatchingMetal
Electron beam

LaserПорошок Металл Расплав
Электронный луч, лазер

Штриховка
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Selective Laser Melting: SLM (Селективное лазерное плавление)
Powder fusion hachurageMetal Laser beam

Process sequence:
Последовательность 

процесса
– Idem SLS так же как 

SLS 
– Travail работа

– Supports опора

Qualités : Качество
– Matières acier, titane, aluminium
Материалы стальные, титановые, 

алюминиевые

– Grande 
résistance
Высокая 
устойчивость

http://www.poly-shape.com/

http://www.multistation.com/

Порошок Металл Расплав Лазерный луч
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Electron Beam Melting : EBM (Плавка электронным лучом)
Poudre fusion hatchingMetal Electron beam

Process definition: Характеристика 
процесса

– Idem SLS так же как SLS
– Vaccum вакуум
– No support needed  thermal

evacuation термическое 
вакуумирование

Quality: Качество
– TA6V
– cohesion, resistance
сцепление, сопротивление

http://www.arcam.com

Порошок Металл Расплав Электронный луч штриховка
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Laser Cladding (Лазерная наплавка)

Poudre fusion jettingMetal laser

Process definition:
Определение процесса

– Layer deposition
Нанесение слоя

– Support
Опора

– Surface finish
Поверхностная 
обработка

Quality: Качество
– Multi material

Многокомпоне
нтные

– Recharging
Перезаряжаемы
е

Порошок Металл Расплав Лазер струйное перфорирование
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Source : https://www.3dnatives.com/beam-open-

innovation-impression-3d-17062015/

Source : http://www.irepa-laser.com/

Laser Cladding (Лазерная наплавка)
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Bio-printing (Биопрототипирование)

[1] Auteur inconnu. Disponible sur http://blog.econocom.com/wp-content/uploads/2013/10/bio-printing3-500x261.jpg (consulté le 05/10/2014) 
[2]Organovo compagny. Disponible sur http://www.organovo.com/company/about-organovo (consulté le 05/10/2014) 
[3] H, Jalinières. Disponible sur http://www.sciencesetavenir.fr/galeries-photos/sante/20140708.OBS3058/la-bio-impression-3d.html (consulté le 05/10/2014) 
[4] D.Sergent. Disponible sur http://www.la-croix.com/Actualite/France/Comment-fabriquer-de-la-peau-avec-une-imprimante-3D-2014-07-06-1175172 
(consulté le 05/10/2014) 

http://www.homemedia.fr/guides/220-dossier-l-impression-3d-expliqu-1.html
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Other applications (Иные виды применения)

• LOM (feuilles « papier », découpe laser)
Листы «бумага», лазерная резка

• CandyFab (http://wiki.candyfab.org)

• Bio-impression Биопечать
http://etsinnovation.wordpress.com/2012/03/05/3d-bio-printing-imprimer-

des-muscles-et-des-organes/

Micro-gear

1,2 mm

Stent

http://www.youtube.com/watch?v=vAi3fUlMdHk&feature=endscr
een&NR=1

http://www.organovo.com/science-technology/bioprinted-human-
tissue

http://www.wakehealth.edu/WFIRM/

http://www.youtube.com/watch?v=vAi3fUlMdHk&feature=endscreen&NR=1
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Complex Shapes (Сложные формы)

3A : http://www.rm4metal.com/
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Complex Shapes (Сложные формы)
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http://www.3ders.org/articles/20140915-futurist-christopher-barnatt-report-london-2014-3d-printshow.html

Complex Shapes (Сложные формы)
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Source: https://www.additively.com

Материалы

Керамика

Металл

Песок

Пластик

Воск

Части, производимые 

полимеризацией

Технологии

Части, производимые 

смешиванием

Части, производимые 

плавкой

Ниже

Мягче

Выше Ниже

Выше

Грубее

Прототипы/косвенные процессы Применение Функциональные части

Долговечность

Детальность

Финальная поверхноть
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Additive 
Manufacturing and 

3D printing 
technologies

OVERVIEW
Обзор аддитивного производства и ЗD-
технологий печати
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History

• 1980 : Professor Jean-Claude André from ENSIC Nancy invents Stereolithograpy
• 1984 : Charles Hull creates 3D-System to industrialise Stereolithography (SLA)
• 1985 : DTM Corporation (USA) puts a patent on Selective Laser Sintering (SLS)
• 1988 : 1rst SLA machine commercialised by 3D-System : SLA-2502
• 1988 : S. Scott Crump creates Stratasys in the USA and develops the Fused Deposition

Molding process (FDM)
• 1993 : Developpement of binder jetting technology at MIT (USA)
• 1995 : Z Corporation (USA) buys a licence of the process
• 1996 : First mention of the term 3D Printing 
• 1997 : Creation of ARCAM AB (Sweden) for commercialising Electron Beam Melting

technology (EBM)
• 1999 : Objet Ltd (USA) patents the PolyJet process
• 2000 : Developpement of Direct Metal Laser Sintering (DMLS) et du Selective Laser Melting

(SLM)
• 2000 : The Américain standardisation office adopts the term SLM
• 2002 : First EBM machine (model S12) in industry
• 2005 : Dissemination of the RepRap projet by Adrian Bowyer professor at the university of 

Bath (UK)
• 2011 à 2014 : 150 % of market growth in average each year
• 2014 : DMG MORI presents the first hybrid machine additive/soustractive
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История

• 1980: Профессор Жан-Клод Андре из ENSIC Нэнси изобретает Стереолитографию
• 1984: Чарльз Халл создает 3D-систему для индустриализации стереолитографии (SLA)
• 1985: DTM Corporation (США) публикует патент на селективное лазерное спекание (SLS)
• 1988: 1-ая SLA-машина, коммерциализируемая 3D-системой: SLA-2502
• 1988: S. Scott Crump создает Stratasys в США и разрабатывает модель, выполненную методом 

наплавления (FDM)
• 1993: Разработка технологии разбрызгивания связующего вещества в Массачусетском 

технологическом институте (США)
• 1995: Z Corporation (США) покупает лицензию на процесс
• 1996: Первое упоминание термина «3D-печать»
• 1997: Создание ARCAM AB (Швеция) для коммерциализации Технологии электронного 

лучевого плавления (EBM)
• 1999: Objet Ltd (США) патентует процесс PolyJet
• 2000: Разработка прямого лазерного спекания металла (DMLS) и селективного лазерного 

плавления (SLM)
• 2000: Американское бюро стандартизации утвердило термин SLM
• 2002: Первая машина EBM (модель S12) в промышленности
• 2005: Распространение проекта RepRap профессором Адрианом Бойером в Университете Бата 

(Великобритания)
• С 2011 по 2014 год: 150% роста рынка в среднем каждый год
• 2014: DMG MORI представляет первую гибридную присадочную / субтрактивную машину
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Topological Optimization (Топологическая оптимизация)

Переменные = Плотность материала в каждом конечном элементе сетки

Объективная функция

Минимизация массы

Минимизация силы деформации

Соответствие выражается как функция плотности

Например
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Inspire

Ansys

TopoStruct

Topological Optimization (Топологическая оптимизация)
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Patte support d’airbus A380 
(EOS)
Опорный кронштейн Airbus A380 
(EOS)
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